
Entre las actividades principales de conservación, existe el proceso de mantenimiento que
consiste en reparar en un área limitada los desperfectos en la superficie de rodamiento en
una carretera, la cual llamaremos bacheo, existiendo dos principales, profundo y superficial
o calavereo

Bacheo superficial o calavero.
Consiste en retirar el material dañado que afectan
únicamente la capa superior de la carpeta asfáltica o
pavimento, sustituyéndose con material nuevo

Bacheo profundo:
Es un método de reparación en el que se remueve
completamente la parte deteriorada de la carpeta asfáltica,
incluyendo las capas inferiores a la superficie de
rodamiento, la cual debe sustituirse con capas de material
nuevo de acuerdo a la calidad requerida


